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расширение сфер применения суперконструкционных полимеров, а

также растущие требования к их свойствам, стимуJIируют иссJIедования на-

правленные Ita выявление влияния условий синтеза и строения полимеров на

их свойства. Вместе с тем современное развитие науки и техники диктует не-

обходимость создания новых полимерных материалов, обладаюцих ком-

плексом ценных функциональных свойств, среди которых высокие термо-,

тепло- и хемостойкость в сочетании с высокими механическими и техноло-

гическими свойствами, позволяющими применять их в одном из самых пер_

слекlивных и соврсNlсlIIlых сL]особов гtсрерабtrгки FDNl-rrсчати, ()дttако

широкое применение трехмерной печати существенно ограничено ассорти-

ментом используемых полимерньIх материалов, в особенности высокоэффек-

тивных полимеров, к которым относятся и полифениленсульфоны,

С учетол,l вышесказанIIого очевиjlна акl,уалыtость [ровсаеIlных авто-

P,l\l исL,lе lоваllий. ь:lпр:ll,,сь,lы\ HJ и]\чепис rJ^,rчоrl(|rнос|ей ,lllq,,l"l le\_

нологических параNlе,гров зf) псчати vетодолr FDM на физико N,lехttническис

свойства образцов из полифениленсульфона и угленаполненного композита

на его основе. Автором решена проблема полуления 3D изделий с заданными

свойствал,lи с учето]\,1 их llазначеllия и налрав]lеlIия исп 1,1,гывае\,1ы\ tlilгрузок,

выявJIсньl факr,оры, окаfывающие в.]lияIlllе на процссс IIечати IIолифенttltеtt-

су:rьфоttа tJ его vl,Jlcнa]lo]lHcHHolo ко}lпо]ита. которые пtогt L быть ::)KcTPaIlo-

лировань1 lla aнat],lol 1.1чные lloJlиN,Iеры и ко\lпозициоLl н ые Nlа,герllал1,1,

,щиссертационная работа Хаширова Азамата Аскеровича представJuIет

собой законченное исследование, выполненное на хорошем профессиональ-

ltol,l }poBlle с rrриаJlечсние\1 совреNlенных физшко-хилtt,lчесrtllх I,Iстолов, со-

держит результаlь1, IJI\IеIошие Baжlloc теоре,гическос и пракlич"скос зllаче-

l lие-

К сожалению, в автореферате нет данных о молекулярной массе образ-

ца полифениленсульфона, который удовлетворяет,требованиям к материалам

для 3D печати. однако указанное замечание не снижает общей ценности дис-

сертационной работы и не влияют на достигн)лые теоретические и практиче-

ские ре:]у"цьтaiты.



llo актуаJtьнос,l,и решае]\1ой задаltи. об,ьсNlч вь]лоJнеtlных |абtll, lld}I1-

ной новизне и практичесttой значиNlt)( lи Jиссер lационLlця pil,,;()Ta в це,цоNI со-

oTBeTcTBye,r требованияNI п. 9- l4 <Ilо"цотtеция о tlорядкс прису)ý/tеIl],1rl "чченых

cTeltetteйi>. у,l,вер)+iдеt lного Постаношrенцем правительсl,ва РФ от 2'l сентября

20]З;. Nc 8,12. преtt,ья влясrtь]Nl N кандидатсКИNl /]ИОСеРТаluiяNlл а ее автор)

Хаширов Азал,lат Аскерович. зас.l\;киL]аст Ilгllс})пJеltия )ч(,l]ой стеIIени KaIt-

.ltиIlата техническцх наук IIо спсцлlаlIылостц 02,00,0б высокоNtолеl(уJярные

соелиllения.
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