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.Щиссертационная работа Шерметова Астемира Хусеновича, посвященнм изуlению

поверхностньD( свойств расплава Pb-Na с мilлыми добавками натрия, алюминия с маlыми

добавками меди, степень смачивания расплавом системы свинец-никель. подложек из меди и

алюминия, смачивание твердых мет:lллических поверхностей (Ni-Cr, Co-Cr, Ti, 25XI8H9C2.

l2X l 8Н9Т) расплавами на основе свинца и itлюминия. Соискателем впервые исследованы влиянИе

ма.лых добавок натия на концентрациояные зависимости адсорбции и мольного объема в

расплаве Pb-Na, также полrtены данные по степени смачивания различньгх твердьгх поверхностеЙ

расплаваIttи Al-Cu. Установлено, что плотность и поверхностное натяжение понижalются С

увеличением концектрации натия в расплаве, и в области мilльIх концентрачий натрия на

политермах обнаружены аномаJIии, связанные со структурными изменениями при нагреве и

охлаждения расплава. Также установлены, пороги смачивания расплавом РЬ+10.7 aT.%Bi

конструкционных и реакторньrх стаrей при температуре -1000 К. Представлены микрорельефы и

спектральные составы образцов и результаты исследования поверхностей.
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отзыв
на диссертационнlто работу Шерметова Астемира Хусеновича кПоверхностное натяжение

и плотность расплавов на основе свинца и uIюминия и смачиваемость ими твёрдых

металлических поверхностей (Cu, Al, Ti, Ni-Cr, Со-Сr, конструкционных и реакторных сталей)>.

предстirвлеЕной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по

специальности 1.3.8 Физика кояденсированного состояния



Актуальность работы заключается в том, что исследование поверхностньж свойств

метalллических систем в области мilлых концен,граций является актуtl,льной и интересной задачей.

Так, например, небольшие добавки свинца к натрию снижают пожароопасность последнего, что

позвоJlяют использовать сплавы натрий-свинец использовать в качестве теплоноситеJUl в

реакторных установках. Между тем, также известноl что сплавы с малыми добавками ко свинцу

примесей использ}тот в качестве припоев. Алюминиевые сплавы нашли широкое применение в

авиа- и машиностроении, в энергетике и медицине.

К работе имеются Еекоторые замечация.

l. Недостаточно хорошо описана экспериментальнiu установка.

2. Анализ рис. 5-7,9 автореферата показьiвает, что существует некоторый (сдвиг)

между положением максимум на изотерме алсорбции и точке перегиба на изотерме

поверхностного натяжения. Почему этот сдвиг образуется? Быть может данный сдвиг

связан с микро- или нанообразованиями в расплаве?

Считаю, что диссертационная работа Шерметова А.Х. кПоверхностное натяжение и

плотность расплzвов на основе свиЕца и tlлюминия и смачиваемость ими твёрдьгх метzUIлических

поверхностей (Сч, Al, Ti, Ni-Cr, Со-Сг, конструкционных и реакторных стмей)) соответствует

необходимым требованиям и паспорту специальности 1.3.8 - физика конденсированного

состояния для физико-математических наlк и может быть принята к защите.
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