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02.00.06 Высокомолекулярные

на автореферат диссертации Савченко Андрея Андреевича

ЩиссертачионнzlЯ работа Савченко д.д. направлена на разработку

научно обоснованЕых методов расчета с yreToм полз)л{ести однослойных и

трехслойных IIластиН из полиМерныХ и компоЗитныХ матери€rлов, Ее акту-

ilльносТъина}П{нzUIноВиЗнанеВыЗыВаеТсомнеНИЯ,посколЬкУПолимерные

композиционные материалы в настоящее время находят все более широкое

применение во многих отраслях,

Пракгическая значимость исследований закJIючается в разработке

пакета прикгIадных программ дJIя расчета полимерных пластин с учетом

полз}rести. Носомненный интерес представляет разработанная автором

метолика определения реологических параметров полимеров при сдвиговои

полз}п{ести. Проведенный д.д. Савченко эксперимент показаJI, что полз}пIестъ

пенополиуретана носит нелинейный хараюер и дJIя ее описаНи,I Jý,,аIше всего

подходит уравнение Максвелла-Гуреви[Iа,

результаты исследований Савченко д.д. изложены в 12 нау{ных

публикациях, в том числе в пяти статьях в центр'lлъных рецензируемых

изданиях, рекомендованных вАК России, а также трех статьяN,

индексируемых в международных Бщ scopus и web of science, следует

отметить грамотное изложение материа11а в автореферате, в качестве

замечаний к автореферату можно отметить сл9дующие:

1. щля трехслойных конструкций автор исшолъзует прямоугольные

конечные элементы,, что накIIадывает ограничения на форму рассматриваемOи

конструкции. Более универсаjIьными являются треугольные конечные

элементы. На мой взгляд, стоиJIо рассмотреть и тzжие элементы,



2'ВсилУнеоДнороДносТей,какнамолекУлярноМ,ТакИ
надмолекулярном уровне полимеры характеризуются дисщретным спектром

времен релаксации. Автор при решении задач использует одночленный

вариант уравЕ9ния Максвелла-гуревича с одной составляющей спектра

времен релаксации. Не объясняется, rrочему не )лIитываются ((младшие)

составляющие сIIектра времен релаксации?

перечисленные замечания не сЕижчlют значимости работы. ,щиссерта-

ционная работа Савченко Дндрея Дндlэеевича, засJIуживает присуждение

}ценой степени кандидата физико-математических наук по специальности

02.00.06 - ВысокомолекуJUIрные соединения, так как отвечает требованиям п,

9 <Положения о порядке присуждения у{ёных степеней), угверждённых

постановлением Правительства Российской Федерации от 24,09,201 3 г, N9842,

предъявJIяемым ВАК к диссертациям,

Щокгор техниЕIеских наук (05.23.01, - Стоительные

конструкцИИ, здания и сооружения), декан факультета

судостроения и энергетики Федерального

государственного бюджетного образовательного

r{реждения высшего обрz}зованиJI кКалининградский

государственный технический университет ))
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